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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Makina Mühendisliği]
	yeri: K.T.Ü. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER SALONU
	Text1: KADİR HATİPOĞLU
	Text12: SÜRTÜNME KARIŞTIRMA PROSESİ KULLANILARAK YÜZEYİNE
Al2O3 PARTİKÜL TAKVİYE EDİLEN AA7075-T651 ALÜMİNYUM
ALAŞIMININ MİKRO YAPI VE AŞINMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
	Text20: Bu çalışmada, sürtünme karıştırma prosesi (SKP) yardımıyla AA7075-T651 Alüminyum Alaşımının yüzeyi AL2O3 partikülleri takviye edilerek kompozit esaslı bir yüzey tabakası elde edilmiştir. Gerçekleştirilen SKP işlemi, AL2O3 parçacıkları ile 4 farklı oranda (%10, %20, %30 ve %40), bir, iki ve üç paso proses edilerek uygulanmıştır. AA7075-T651 Alüminyum Alaşımı yüzeyinde oluşturulan kompozit yapının mikro yapı ve mekanik özellikleri ile aşınma davranışı incelenmiştir. AA7075-T651 Alüminyum Alaşım malzemesinin yüzeyinde uygulanan SKP ile kompozit bir bölgenin oluştuğu görülmüştür. Proses, seçilen takım geometrisi ve parametreler kullanılarak elde edilen yapının, özellikle birinci pasoda oldukça heterojen yapıda olmasına rağmen ikinci ve üçüncü pasoda nispeten daha homojen yapıda oluştuğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, SKP ile %40 oranında takviye edilen yüzeyin aşınma direncinin ana malzemenin aşınma direncine göre yaklaşık 4 kat arttığı tespit dilmiştir.
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