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	Text16: 2019
	Text14: 17
	Text15: 06
	Text17: 14
	Text18: 00
	Text25: /
	Text2: 292938
	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [İnşaat Mühendisliği ]
	yeri: İnşaat Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Ahmet KUVAT
	Text12: BİTÜMLÜ SÖNÜMLEYİCİ GEOMATERYALLERİN TASARLANMASI VE SİSMİK İZOLASYON AMAÇLI KULLANILABİLİRLİKLERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
 
	Text20: Bu tezde GSİ sitemlerinde sönümleyici malzeme olarak kullanılabilecek bitümlü geomateryallerin dinamik özelliklerinin  belirlenmesi ve en yüksek sönüm oranına sahip malzemenin yapıların sismik performansına etkisinin sayısal olarak incelenmesi anlatılmaktadır. Deney sonuçlarına göre maksimum sönüm oranı %10 oranında 160/220 bitüm içeren karışımda gözlemlenmiştir. Bu karışımın sönüm oranını artırmak için farklı oranlarda öğütülmüş araç lastiği ilave edilmiştir. Sonuç olarak öğütülmüş araç lastiği içeriği artışına bağlı olarak sönüm oranının arttığı, kayma modülünün azaldığı gözlemlenmiştir. Sayısal sonuçlara göre kat sayısına da bağlı olarak bitümlü geomateryalin kullanıldığı durumda ivmelerin %65'e varan oranlarda azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak kum-öğütülmüş araç lastiği-bitüm karışımından oluşan geomateryalin GSİ sistemlerinde etkili bir şekilde kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
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