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	Text16: 2019
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	Text17: 14
	Text18: 00
	Text25: /
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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Makina Mühendisliği]
	yeri: Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
	Text1: Serkan KARAKAŞ
	Text12: SÜRTÜNME KARIŞTIRMA PROSESİ KULLANILARAK YÜZEYİNE SiC VE BN PARÇACIK TAKVİYE EDİLEN AA 5182 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ TRİBOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
 
	Text20: Bu çalışmada, sürtünme karıştırma prosesi (SKP) ile AA 5182 alüminyum alaşımının yüzeyine SiC ve h-BN parçacıkları takviye edilerek kompozit bir yüzey tabakası elde edilmiştir. SKP işlemi, takviyesiz durumda, %25 SiC ve %75 BN, %50 SiC ve %50 BN, %75 SiC ve %25 BN ve %100SiC takviye oranlarında aynı yönlü iki paso proses uygulanarak gerçekleştirilmiştir. SKP takım ilerleme hızı 55mm/dak, takım devir sayısı 1000 dev/dak olarak uygulanmıştır. Takviyeli ve takviyesiz durumda AA 5182 alüminyum alaşımının yüzeyinde oluşturulan kompozit yapının mikro yapısı, mekanik özellikleri ve aşınma davranışları incelenmiştir. Aşınma deneyleri ball-on-disk düzeneğinde 5N yük altına Al2O3 bilye kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Aşınma deneyleri sonucunda numuneler optik profilometre ile taranmıştır. Uygulana SKP işlemi sonrasında AA 5182 Alüminyum alaşımının yüzeyinde kompozit bir yapının oluştuğu görülmüştür. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, sürtünme katsayısı en yüksek değeri %25SiC ve%75BN karışım oranına sahip takviyeli malzemede olduğu tespit edilmiştir. En iyi aşınma direnci %75 SiC ve %25 BN karışım oranında kullanılan takviyeli malzemede elde edilmiştir.
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